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Translucent: Instrukcje przetwarzania

Translucent jest wykonany ze skaty

warstwowej. Moga wystapic réznice

kolorystyczne miedzy poszczegdlinymi
arkuszami, jak rowniez zyty kwarcu, naturalne
pekniecia czy drobne odpryski. Nie stanowi
to podstawy do reklamagji, lecz jest cecha
charakterystyczna naturalnej powierzchni
kamienia!

PODSTAWOWE CECHY NASZYCH GATUNKOW KAMIENIA:

£ UPKI KOLOROWE maja nieco mieksza powierzchnie kamienia i wyrdzniaja
sie bogactwem koloréw oraz ciagle zmieniajgcymi sie wzorami i strukturami.

LUPKI MIKOWE zazwyczaj maja nieco bardziej szorstka powierzchnie z jednorodnymi
wzorami. Szczegdlnym efektem wizualnym jest potysk, ktéry powstaje dzieki naturalnej
zawartosci kwarcytu w skale.

WAPIENIE wyrdzniaja sie raczej gtadka powierzchnia i stosunkowo jednorodnymi wzorami i strukturami. Wapien nie
nadaje sie do stosowania na zewnatrz ani w wilgotnych pomieszczeniach!

PIASKOWCE charakteryzuja sie lekko szorstka, ziarnista powierzchnia z niewielkimi réznicami wysoko$ci. Moga lokalnie
wystepowad mate wypuktosci o wiekszej grubosci catkowitej!

MARMURY odznaczaja sie wyrazista, tupang powierzchnig oraz réznorodnymi i zmiennymi wzorami. Charakterystyczne
s3 silne zytki oraz miejscowe wypuktosci, ktére podkredlaja naturalny charakter materiatu. Marmur posiada nieco wieksza
grubo$¢ catkowita i wewnetrzne naprezenia, co czyni go materiatem o wyrazistej osobowosci.

PRZYGOTOWANIE

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie sprawdzié
wszystkie arkusze kamienia pod katem ewentualnych wad, A BlC
uszkodzen lub nieprawidtowosci. Aby uzyskaé harmonijny i 4\
estetyczny efekt — szczegdlnie przy aplikacji na duzych Scianach lub

powierzchniach zakrzywionych — nalezy roztozy¢ wszystkie forniry

przed rozpoczeciem pracy. Umozliwia to dopasowanie ich kolejnosci

i rozmieszczenia. Materiat moze wygladacd inaczej gdy przeswituje D
przez niego $wiattfo.

WAZNE: Wszystkie arkusze — réwniez te w duzym formacie — musza lezeé
catkowicie ptasko przed rozpoczeciem obrébki. Przestrzegaj informacji zawartych
w karcie technicznej Translucent.

OCHRONA

W zaleznos$ci od miejsca montazu mozna / nalezy zabezpieczyd
forniry kamienne dodatkowa impregnacja lub powtoka ochronna.
Zazwyczaj Srodek ochronny nanosi sie watkiem z krétkim wtosiem
metodg krzyzowa. Prosze zawsze zapoznad sie z doktadng instrukcja \\
aplikacji i wskazdwkami dotyczacymi wybranego $rodka ochronnego.

@
O
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Proces impregnacji / nanoszenia powtoki ochronnej moze

by¢ przeprowadzony zaréwno przed, jak i po montazu. W
przypadku zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych najlepiej
zabezpieczyd forniry dopiero po docieciu i przyklejeniu, aby uniknaé
niezabezpieczonych miejsc.

Proces impregnacji lub nanoszenia powtoki ochronnej moze — w
zaleznosci od dekoru — powodowad rézny stopien pogtebienia koloru.
Prosimy zapoznad sie z odpowiednimi zdjeciami poréwnawczymi w
naszych galeriach online przy kazdym dekorze i zawsze wczeséniej
wykonad prébe na resztce materiatu, aby samodzielnie ocenié efekt.

KLEJ / POLACZENIA MONTAZOWE

Nalezy upewnic sie, ze zardwno tylna strona Translucent, jak i
powierzchnia montazowa sa czyste, wolne od kurzu i ttuszczu.
Odpowiedni klej (zalecamy nasz Translucent Crystal Clear) nalezy
nanie$¢ gtadka paca na cata powierzchnie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie powstaty pecherzyki powietrza. Nastepnie ustawié arkusz kamienia
w odpowiednim miejscu i mocno docisngé. Element przeznaczony do
przyklejenia nalezy zamontowac jak najszybciej, najpdZniej w ciagu 10
minut.

Drobna korekta potozenia jest mozliwa jeszcze przez krétki czas.
Alternatywnie mozna zastosowac klej kontaktowy w sprayu — w tym
przypadku zalecamy Zettex X45 Premium.

WSKAZOWKI: Zalecamy noszenie rekawic gumowych.
Aby uzyskad optymalny efekt, nalezy pracowacd z poziomica i uktadaé materiat od dotu do géry. Resztki kleju na arkuszu
mozna usuna¢ za pomoca naszych specjalnych srodkéw czyszczacych.

MATERIAt NOSNY: TRANSLUCENT

Dla lepszej stabilnosci i rGwnomiernego rozproszenia swiatta
Translucent mozna przyklei¢ do szkta lub akrylu.
W zaleznosci od rozpietosci zalecamy grubos$c¢ szkta akrylowego 4

mm dla formatu standardowego 122 x 61 cm oraz 8 mm dla duzego '
formatu 240 x 120 cm. W przypadku uzycia swietldwek lub tasm

LED szczegdlnie dobrze sprawdzaja sie ptyty akrylowe o mlecznym

zabarwieniu, poniewaz skutecznie rozpraszaja Swiatto. Nognik
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MATERIAL. NOSNY: STONEBOARDS

W przypadku obrébki Stoneboards dzieki wiekszej catkowitej -
grubosci materiatu zazwyczaj mozna zrezygnowac z petnej, "
dodatkowej ptyty nosnej. Przy wiekszych rozpietosciach nalezy w
jednak zaplanowad odpowiednie elementy podpierajace, profile lub v
katowniki — np. z akrylu — aby trwale zachowad ksztatt materiatu.

Ponadto przed montazem nalezy sprawdzié miejsca potgczer pod Stoneboards
katem ewentualnych odbié swiatta lub tworzenia sie cieni, aby
zapewnié rGwnomierne rozproszenie swiatta i harmonijny wyglad

catosci.

ZRODLO SWIATEA P—
/ 00000000
. - . . L, L, ( | 00000000
Zasadniczo mozliwe jest zastosowanie dowolnego Zrédta Swiatta za S llesLEDSS
arkuszem kamienia. ¢ 660660000
. . 7 7 . 7 . ’ ’ . .« . , \ O0O0O00O000
Mozna uzyc¢ swietldwek, zarédwek lub tasm LED — najtatwiej uzyskacd ' 00000000
réwnomierne o$wietlenie przy uzyciu Zrédet LED. 00000000

Odpowiednia odlegto$é miedzy Zrédtem Swiatta a Translucent
zapewnia optymalne rozproszenie swiatta. Cﬂ\‘ ‘EE
Sprawdzona odlegtosd to ok. 10 cm w przypadku tasm LED i

Swietldwek.

Przy zastosowaniu elastycznych paneli LED od Slate-Lite zazwyczaj

wystarcza odlegto$é 3—4 cm miedzy Zrédtem Swiatta a arkuszem

kamienia.

CIECIE | WIERCENIE

Forniry kamienne Translucent mozna ciac lub wierci¢ wszystkimi
standardowymi narzedziami do obrdébki drewna lub metalu.

Naleza do nich m.in. pity stotowe, reczne pity tarczowe, wyrzynarki,
multitool, szlifierki katowe, pity wielkoformatowe, lasery, CNC,
przecinarki wodne itp.

Zalecamy stosowanie tarcz tnacych o $rednim uzebieniu oraz
wykonywanie ciecia od tylnej strony arkusza kamienia.
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NAROZNIKI

Dla optymalnego wykonczenia naroznikéw istnieje kilka opcji:

(A) KrawedzZ do krawedzi: Forniry kamienne przyklej na wybranej
krawedzi, uktadajac je styk do styku. Nastepnie ostroznie zeszlifuj
i wykoncz. Nalezy pamietaé, ze w tym przypadku $wiatto moze
przenikaé na zewnatrz przez linie styku.

(B) Ciecie pod katem 45°: Przed montazem przygotowac
krawedzie styku poprzez odpowiednie ciecie ukosne. W przypadku
Stoneboards mozna to zrobi¢ bezposrednio, natomiast w przypadku
Translucent materiat kamienny nalezy wczesniej przykleié do
nosnika akrylowego. Nastepnie na powstaty naroznik naniesc

nasz klej Crystal Clear. Potem uzy¢ tasme z widkna szklanego do
wzmochienia naroznika i zakonczy¢ prace, naktadajac warstwe
konncowa zywicy epoksydowej. Po utwardzeniu powstaje w ten
sposdb przepuszczajacy swiatto, stabilny wymiarowo naroznik bez
widocznych krawedzi. Przy tym rozwiazaniu zalecamy stosowanie
naszych Stoneboards, poniewaz wieksza grubos$é materiatu
zapewnia wystarczajaca stabilnosé.

ZRODEA SWIATEA | ICH INTENSYWNOSC

W zaleznosci od tego, czy uzywane jest ciepte, zimne czy kolorowe
Swiatto RGB, mozna uzyskac rézne nastroje oswietlenia.

Poprzez liczbe i odstepy pomiedzy zastosowanymi zZrédtami
Swiatta mozna takze regulowad intensywnosc¢ oswietlenia, a takze
ksztattowac jego przejscia. W przypadku tasm LED sprawdzit

sie odstep ok. 10 cm miedzy nimi, aby zapewnic¢ réwnomierne,
pozbawione cieni podswietlenie.

Boczne padanie swiatta moze byc stosowane jako uzupetnienie
dla réwnomiernego oswietlenia lub celowo wykorzystywane do
tworzenia przejsé swietlnych.

2future

ofsStone.

Translucent: Instrukcje przetwarzania

\__

Stoneboards z cieciem po
Klej Translucent Crystal Clear
Tk tasma z witdkna szklanego
Zywica epoksydowa
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Przed ostatecznym montazem prosze koniecznie przetestowad
planowane podswietlenie, aby upewnic sie, ze uzyskany efekt

Swietlny odpowiada Paristwa oczekiwaniom.

Wydajnos$¢é swietlna zalezy od wybranego Zrddta Swiatta, jego mocy
oraz od wybranego dekoru. Przyktadowo ponizej pokazano dekor

FALLING LEAVES z ré6znymi typami o$wietlenia.
Na YouTube oraz w sklepie internetowym mozna znalezé

odpowiednie zdjecia i filmy dla wszystkich dostepnych dekordw.

DEATE -

CZYSZCZENIE

Slate-Lite mozna czys$ci¢ wszystkimi dostepnymi w handlu,

niekorozyjnymi srodkami czystosci do uzytku domowego. W
wiekszosci przypadkdw wystarczy nawet czysta woda oraz
niestrzepigca sie $ciereczka lub szczotka. Srodki czyszczace
zawierajace kwasy moga uszkodzié powierzchnie kamienia!

-
——
-=

Prosze wykonywad wszystkie etapy obrébki
starannie i bez poépiechu.

Nalezy dbac o czysta i precyzyjna prace, aby
uniknad¢ zanieczyszczen lub btedéw podczas
obrdébki.

Przed rozpoczeciem prosze zapoznad sie z
materiatem, korzystajac z prébek testowych,
i upewnid sie, ze kazdy etap obrébki moze
zostad prawidtowo wykonany pod wzgledem
technicznym.

W razie pytan nalezy je wyjasni¢ z naszym
dziatem sprzedazy przed rozpoczeciem
obrdébki.
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PRODUKT Duze formaty: 2.400 x 1.200 mm
Translucent sktada sie z warstwy kamienia o Wiekszos$¢ dekordow jest dostepna w
grubosci ok. 0,1-1,4 mm oraz z przezroczystego tych dwdch rozmiarach i w duzej mierze
materiatu no$nego wykonanego z poliestru znajduje sie w magazynie.
wzmochionego widknem szklanym, co zapewnia Aby uzyskad doktadne informacje o
stabilnos¢ produktu. dostepnosci, prosimy o kontakt z naszym

dziatem sprzedazy. Stoneboards sa
KOLOR MATERIALU | ROZNICE obecnie dostepne wytacznie w duzym
KOLORYSTYCZNE formacie.

Kamien naturalny to absolutnie ponadczasowy,
naturalny produkt, ktéry powstawat przez miliony
lat. Dlatego moga wystepowac réznice w kolorze i

*) Prosze pamietaé, ze ze wzgleddw
produkcyjnych mozliwe sa odchylenia wymiaréw
0 +1,5 mm w szerokosci, dtugosci lub przekatnej.

wzorze.
Dazymy jednak do tego, aby dostarczyé Panstwu
produkt mozliwie jak najbardziej jednolity, o WAGA
duzym podobienistwie w kolorystyce i strukturze.
W przypadku duzych powierzchni prosimy o Translucent: ok. 1,7-3,0 kg/m?2
kontakt w celu uzyskania mozliwie najbardziej Stoneboards: ok. 6,0-8,0 kg/m?2
jednorodnej kolorystyki. Oferujemy réwniez ustuge
fotomatchingu. CALKOWITA GRUBOSC
Dostepne kolory i dekory mozna znalez¢ w Translucent: ok. 1.5-2,0 mm
naszym aktualnym katalogu, wzornikach lub Stoneboards: ok. 3,0-4,0 mm
sklepie internetowym.

. GESTOSC
GLOWNE SKtADNIKI

1,45 kg/m?

Warstwa kamienia Tyt
(wartosci orientacyjne w %) (wartosci orientacyjne w %) ROZSZERZALNOSC
Tlen (O) 44,6 73,0
Wegiel (C) 31,0 26,0 0,5-0,8mm )
Krzem (Si) 13,0 (p.)rz.y wahaniach temperatury o 90 °C na metr
Glin (Al) 5,6 biezacy)
Zelazo (Fe) 3.4 L .
Potas (K) 2.4 ODPORNOSC NA TEMPERATURE
FORMALDEHYD do 120°C

Translucent jest wolny od formaldehydu. PROMIEN GIECIA

STANDARDOWE WYMIARY Translucent: ok. 10 cm
Stoneboards: 0, stabilne wymiarowo

Wymiar standardowy: 1.220 x 610 mm
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TEST ZGODNIE Z ASTM/C-121 instrukcjach.
Wchtanianie wody przez nieuszczelniony materiat:  WYSYtKA / ROZPAKOWANIE
+ 2,5%.
Nasz format standardowy 122 x 61
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI cm jest wysytany w formie utozonej
w ptaskim kartonie wysytkowym. W
Translucent osiggnat klasy antyposlizgowosci zaleznos$ci od dekoru w jednej paczce
R9 (dla tupkdéw kolorowych), R10 (dla tupkow z miesci sie do 15 arkuszy Translucent.

potyskiem) oraz R11 (dla Silver Grey).
Duze formaty Translucent o wymiarach

OZNAKOWANIE CE 240 x 120 cm s3 wysytane na palecie
lub w formie zwinietej. W tym celu
Translucent zostat zatwierdzony zgodnie ze réwnomiernie podgrzewamy arkusz i
standardem CE: ostroznie zwijamy go do optymalnego
DIN EN 15102:2011-12 rozmiaru do transportu. Do jednego
DIN EN 15102:2008+A1:2011 kartonu mieszcza sie maksymalnie 2 duze
formaty.
TEMPERATURA OBROBKI Stoneboards, ze wzgledu na swoja

stabilno$¢é wymiarowa, moga by¢
Zalecana temperatura obrébki wynosiod 10 °Cdo  wysytane wytacznie w pozycji ptaskiej na
35°C. palecie.

ZASTOSOWANIA Prosze zawsze ostroznie otwierad
opakowania Translucent i uwazad,
Lady i bary, lampy, produkcja mebli, sufity, obiekty aby podczas otwierania kartonu nie

podswietlane od tytu. zarysowac materiatu.
PRZECHOWYWANIE Prosze sprawdzic¢ bezposrednio przy
odbiorze towaru, czy narozniki palety lub
Materiat nalezy przechowywadé w pozycji lezacej i kartonu nie sg uszkodzone, i poprosic¢
ptasko, aby uniknaé odksztatcen. przewoznika o pisemne potwierdzenie
Powinien by¢ sktadowany w suchym miejscu, takiej informacji.
wolnym od mrozu i chronionym przed $wiattem
stonecznym. Zwiniete arkusze wielkoformatowe musza
Nalezy unikaé duzych wahan temperatury, byé podgrzane na catej powierzchni i
poniewaz moga one spowodowad odksztatcenie przed obrdbka lezed catkowicie ptasko!
materiatu. Nie nalezy rozwija¢ materiatu zbyt szybko
ani w stanie zimnym, poniewaz moze to
OCHRONA POWIERZCHNI spowodowac jego uszkodzenie. Podczas
rozwijania nie powinny by¢ styszalne
Szczegdtowe informacje dotyczace naszych zadne trzaski! Optymalna temperatura do
impregnatdw i powtok ochronnych znajduja rozwijania wynosi od 30 do 70 °C.

sie w odpowiednich kartach technicznych oraz
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Prosze pamietad, ze drobne odpryski kamienia BILANS EKOLOGICZNY

nie stanowiag zadnego uszkodzenia materiatu,

lecz sg raczej oznaka jakosci potwierdzajaca Wybierajac Slate-Lite, decyduja sie Paristwo
prawdziwa, naturalna powierzchnie kamienia: ha przyjazna dla srodowiska dekoracje z
mimo obecnosci matych odpryskéw kamienia w kamienia.

Emisje zwigzane z transportem Slate-Lite

sa wielokrotnie nizsze niz w przypadku
tradycyjnych ptyt kamiennych, co przektada
sie na znacznie lepszy bilans ekologiczny.
Wiekszo$é naszych towardw transportowana

paczce, arkusz Translucent jest z reguty catkowicie
nieuszkodzony, a powierzchnia kamienia w petni
nienaruszona.

Ponadto na materlale Mogaq pojawic sie jest droga morska do centralnego magazynu.
drobne, powierzchowne zarysowania, ktérych Przy emisji zanieczyszczeri wynoszacej ok.
niestety nie da sie catkowicie unikna¢ podczas 15,1 graméw COz na kilometr (Zrédto: NABU),
magazynowania i transportu. Takie lekkie mozna obliczy¢ przyktadowe zuzycie COz dla
rysy mozna bez problemu usunad za pomoca jednego z naszych kontenerdéw:
niestrzepigcej sie Sciereczki i rowniez nie stanowig
one uszkodzenia materiatu. (Przyktadowe poréwnanie: transport morski Indie—
Niemcy. Ptyta granitowa vs. Slate-Lite
9
. .. . .. Droga transportu | Materiat (m?) tadunek (kg)
Na naszej stronie internetowej oraz w serwisie
YOUTUbe dOStQpny jest Szczegé’fowy ﬁlm FAQ Slate-Lite Eglntener morski 10.637 m 26.500 kg
dotyczacy wysytki i rozpakowywania towaru. plyta granitowa | Kontener morski | 441 m 26.500 kg
Nadaja sie wszystkie standardowe sposoby (2 cm) 40
transportu: transport morski, lotniczy oraz Odleglosc (km) | emisja CO; (g) | emisja COz /m*
przesy.l-ki kurierskie' Slate-Lite 7.500 km 3.001.125,00 282,12¢g
ptyta granitowa(2 | 7.500 km 3.001.125,00 6.806,27 g
cm)

Poniewaz Translucent jest bardzo lekki, moze
by¢ bez problemu wysytany na catym Swiecie.

Jed k Slate-Lit je wi k.
W przypadku pilnych dostaw zaleca sie wysytke Soon arkiisz S@ier JIte GENEre wite

95% mniej emisji CO2 podczas transportu

kuriere.:m. ) o w poréwnaniu do tradycyjnej, grubej ptyty
W razie pytan dotyczacych wysytki mozna w kamiennej.

naszym dziale sprzedazy otrzymad aktualne

arkusze warunkow. Co wiecej, opracowany przez nas proces

produkcji pozwala chronié zasoby naturalne

w kamieniotomach: z materiatu kamiennego
KONTROLA JAKOSCI potrzebnego do wyprodukowania jednej
tradycyjnej ptyty o grubosdci 2 cm uzyskujemy
—w zaleznosci od dekoru — od 200 do 300
arkuszy Slate-Lite.

Aby zapewnic jako$¢, przeprowadzana jest
niemiecka kontrola jakosci. Od momentu zakupu
surowca az po wysytke materiatu, kazdy arkusz
poddawany jest rygorystycznej inspekgji
jakosciowej.

Kazda ptyta jest przed wysytka sprawdzana przez
kilku kontroleréw i nie jest wysytana, jesli wykryte
zostang nawet najmniejsze wady.

Oczywiscie, rowniez w przypadku
naszych opakowan coraz czesciej
stawiamy na rozwigzania nadajace sie
do recyklingu, dzieki czemu w ostatnich
latach udato nam sie wielokrotnie
zmniejszy¢ iloé¢ odpaddw plastikowych. |
oczywiscie w przysztosci bedziemy nadal
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INFORMACJA: KONTROLA MATERIAtU ZAMOWIENIA SPECJALNE |
PO OTRZYMANIU DODATKOWE INFORMACIE

Potrzebuja Paristwo bardziej
szczegdtowych informacji na temat
konkretnego dekoru?

Aktualng liste dostepnych formatéw
maksymalnych i specjalnych,
szczegdtowe zestawienia obszarédw
zastosowania dla kazdego dekoru oraz
obszerne informacje na temat produktéw
klejgcych i ochronnych mozna uzyskad na
zyczenie w naszym dziale sprzedazy.

Slate-Lite jest produktem wytwarzanym z
warstwowych skat naturalnych.

Rdéznice kolorystyczne miedzy
poszczegdlnymi arkuszami, zytki

kwarcu przebiegajace przez kamien,
naturalne pekniecia czy drobne odpryski
moga wystepowac i nie stanowia
podstawy do reklamacji — sg to cechy
charakterystyczne dla naturalnej
powierzchni kamiennej!

Jesli jednak zauwaza Paristwo istotne
wady lub zbyt duze réznice w kolorystyce

i strukturze otrzymanego materiatu, :
prosimy o niezwtoczny kontakt z nami w +49 (0)2226 - 82999 30 %?&.EI_
=

terminie 14 dni od daty dostawy. +49 (0)160 — 78 845 93
Materiat, ktéry zostanie zamontowany

mimo widocznych wad, nie podlega sales@slate-lite.com @ vCard

zadnym roszczeniom reklamacyjnym!



